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D$crets, arr%ot$s, circulaires

TEXTES G"N"RAUX

MINIST RE DE L'INT"RIEUR, DE L'OUTRE-MER
ET DES COLLECTIVIT'S TERRITORIALES

Arr t"#du# 24# mai# 2010# portant#approbation# de# diverses#dispositions#compl“tant# et# modifiant#le
r$glement# de# s"curit"# contre# les# risques# d'incendie# et# de# panique# dans# les# "tablissements
recevant# du# public

NOR : IOCE1014119A

Le ministre de llintérieur, de lloutre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
dlinformation dans le domaine des normes et réglementations techniques et des regles relatives aux services c
la société de llinformation, et notamment la notification2610/0083/F ;

Vu le code de la construction et de I'habitation, et notamment llarticle R. 123-12;

Vu llarrété du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité
contre les risques dl!incendie et de panique dans les établissements recevant du public;

Vu les avis du Comité d!étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au
danger dlincendie en date des 21 mars 2005, 12 juin 2007, 2 juin 2009détembre 2009 ;

Vu les avis de la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité en date des 2 avril 200
et 7 janvier 2010 ;

Vu llavis de la commission consultative d!évaluation des normes en date akril12010,

Arréte :

Art. 1. % Les dispositions de llarticle CO 20 du livre Il, titre, Ichapitre I, du réglement de sécurité
contre les risques dl!incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont remplacées par |
dispositions suivantes :

« Article CO 20

Réaction au feu des composants
et équipements de facades

8§ 1. Les revétements extérieurs de facades, les tableaux de baie situés a llextérieur des vitrages, les cadres
menuiserie et leurs remplissages, les fermetures et éléments d!occultation des baies, les stores, les garde-cor
et leurs retours ainsi que les grilles d!aération doivent étre en matériau de catégorie M 3 ou D-s3, dO.

8 2. Toutefois, lorsque la regle de llarticle CO 21, 8 3 (regle C + D), nlest pas appliguée a l'lensemble d!une
facade, les revétements extérieurs de fagade, les fermetures et éléments d!occultation des baies doivent étre
catégorie M 2 ou C-s3, dO.

8 3. Les coffres de branchement, les joints et garnitures de joint ne sont pas soumis aux exigences de
réaction au feu des paragraphes 1 et 2 ci-dessus. »

Art. 2. % Les dispositions dib du paragraphe 3 de llarticle CO 21 du livre I, titre thapitre II, du
reglement de sécurité contre les risques dlincendie et de panique dans les établissements recevant du publ
sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article CO 21

Résistance a la propagation verticale du feu
par les facades comportant des baies

b) C, D et M définis dans llinstruction technique relative aux facades, respectent:
C+DM 1 métre si Mm 130 MJ/m
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C+DM 1,3 metre si ML 130 MJ/m. »

Art. 3. Llinstruction technique IT 1249 prévue par la circulaire du 3 mars 1982 relative aux instructions
techniques prévues dans le réglement de sécurité des établissements recevant du public est remplacée p
llinstruction technique IT 1249 relative aux facades et annexée au présent arrété.

Art. 4. Les dispositions du présent arrété sont applicables trois mois aprés la date de sa publication.
Art. 5. Le présent arrété sera publié dournal officielde la République francaise.
Fait a Paris, le 24 mai 2010.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
A. PERRET
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INSTRUCTION TECHNIQUE N 249
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L!éclosion d!un incendie dans llun des niveaux d!un batiment engendre des risques de propagation du feu
au(x) niveau(x) supérieur(s) ou latéralement, par les facades.
La présente instruction technique s!applique aux établissements recevant du public du premier groupe, aux

immeubles d!habitation et aux immeubles de grande hauteur, dans la limite des prescriptions de chaque
réglementation. Elle a pour objet de:

" préciser les conditions d!application des exigences réglementaires ;

" définir des dispositions relatives aux facades et a leur jonction avec les planchers ne nécessitant pas de
vérifications expérimentales au moyen de llessai LEPIR 2, défini par llarrété du 10 septembre 1970 relatif
a la classification des facades vitrées par rapport au danger dlincendie, pour Il!évaluation du C +D et du
comportement au feu de llaccrochage des facades aux planchers;

" définir des dispositions pour éviter le passage rapide des flammes ou gaz chauds d!un étage a llautre, que
l'application de la regle du C + D soit requise ou non.

Pour les immeubles de grande hauteur, satisfaire a cette instruction technique ne dispense pas de llobtentio
du visa prévu a llarticle GH12.

Les solutions constructives prévues dans cette instruction font référence aux notions suivantes :
" régle dite du C +D;
limitation de la masse combustible mobilisable ;

comportement au feu des éléments et produits de construction ;
étanchéité aux jonctions facade-planchers.

1. Régle du C +D

1.1. Définition du C et du D

C: distance verticale égale soit a la valeur telle que définie sur la figure la, soit a la valeur de llindice
caractéristique déterminé suivant llarrété du 10 septembre 1970 (essai LEPIR 2). Lorsque les baies vitrées ne
sont pas superposées, le C se mesure selon la distance la plus courte entre ces baies (figure 1b).

D : distance horizontale entre le plan extérieur des éléments de remplissage et le nu extérieur de la facade,
l'laplomb des baies superposées, saillies incluses si elles forment un obstacle résistant au feu (figure 1a). Lz
mesure est prise sur la plus grande largeur des baies superposées. Cette valeur nlest a prendre en compte ¢
lorsqulelle est supérieure ou égale a 0,15 m.

Des exemples de mesures du C, du D et régles d!application pour des cas plus complexes sont donnés ¢
annexe Al.

CAS GENERAL

PLAN
EXTERIEUR

y 7
l

COUPE
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Figure la: cas général

BAIES DECALEES

Plancher | <

Plancher

ELEVATION

Figure 1b: baies décalées

1.2. Eléments de construction
susceptibles de participer au C ou au D

Les éléments décrits ci-aprés sont susceptibles de participer au C ou au D, sous réserve du respect de
conditions de mise en !uvre du paragraphe 1.3.

1.2.1. Participation a I"indice C

Les éléments suivants sont susceptibles de participer a I"indice C:

# placés au-dessus du plancher (figure 2a), des éléments pare-flammes de degré 1/2 h, feu a considérer ¢
["extérieur, ou E 5, (RE ,5; 30 si porteur), avec utilisation du programme thermique normalisé. Sont
réputés répondre a cette exigence :

# allege en magonnerie ou en béton armé conforme aux régles de ["art, pour le degré indiqué ci-dessus
# élément de remplissage « EdR feu » (1).

# placés sous le plancher ou sous un linteau participant au « C + D » (figure 2a), des éléments pare-flamme:s
de degré 1 h, feu a considérer de I"intérieur, oy B0 (RE .5, 60 si porteur). Cette exigence est
ramenée au degré de résistance au feu requis pour la structure du batiment, si celui-ci est inférieur a une
heure. Sont réputés répondre a ces exigences :

# linteau en maconnerie ou en béton armé conforme aux regles de ["art, pour le degré a considérer ;
# tole d"acier de 1,5 mm d"épaisseur minimale, mise en !uvre selon le paragraphe 1.3.1;
# élément de remplissage « EdR feu » (1).

# placés devant le nez de plancher, en position filante (figure 2b), des éléments pare-flammes de degré 1 h
feu a considérer de I"intérieur, ougE 60, au droit du plancher et sous celui-ci, et pare-flammes de degré
1/2 h, feu & considérer de I"extérieur, aus E30, au-dessus du plancher, avec utilisation du programme
thermique normalisé. L"exigence 1 h est ramenée au degré de résistance au feu requis pour la structure d
batiment, si celui-ci est inférieur. Sont réputés répondre a ces exigences :

# élément en maconnerie ou en béton armé conforme aux régles de I"art, pour le degré a considérer

# élément de remplissage « EdR feu» (1) ;

# caisson en tole d"acier d"épaisseur minimale de 1,5 mm, avec bords retournés et avec contre-paremer
feu (1) fixé mécaniquement;

# caisson en tOle d"acier d"épaisseur minimale de 2 mm, avec bords retournés et isolation par panneaux d

laine minérale de roche, de masse volumique supérieure ou égale a 70 Kgfmaisseur 60 mm
minimum, fixés au caisson.

S"agissant des caissons en t6le d"acier, la tole doit étre retournée sur les bords d"une largeur au moin
égale a 60 mm. Il est possible de ne pas réaliser ce retour si la t6le est fixée sur un élément de structur
en acier de largeur au moins égale a 60 mm.
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Figure 2a: résistance au feu des éléments participant au C
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Figure 2b: résistance au feu des éléments participant au C

Il convient de vérifier, selon la destination des ouvrages, la conformité aux exigences réglementaires en
matiere de protection des isolants vis-a-vis du feu intérieur.

(1) Voir terminologie.
Cas particulier :

Au cas ou les trois conditions ci-aprés sont simultanément satisfaites :

I un élément de construction participant a I"indice C est fixé au nez de dalle;
I plus de 50 % de la hauteur de I"indice C se situe au-dessus de la dalle;

I la partie inférieure de I"indice C est, sur une hauteur minimale de 0,6 métre, conforme a ['une des
solutions explicitées ci-dessus (paragraphe 1.2.1),

alors, la partie supérieure de I|"indice C peut étre constituée d"un vitrage isolant, dont la composition de base
est, de l"intérieur vers |"extérieur, la suivante :

I un verre feuilleté d"épaisseur minimale 44/2, classé M2 ou C-s3, dO;
I une lame d"air d"épaisseur minimale 14 mm ;
I un vitrage d"épaisseur minimale 6 mm.

Ce vitrage isolant peut en outre comporter une ou plusieurs couches de verre supplémentaires positionnée
cOté extérieur.

La hauteur maximale d"un tel vitrage participant a I"indice C doit étre inférieure ou égale a 0,6 métre. Ce
vitrage isolant doit étre maintenu dans un encadrement en acier présentant une hauteur de feuillure de 20 mn

La face inférieure de la traverse inférieure de |"encadrement en acier doit étre protégée soit par de la laine de

roche, fixée dans la partie opaque du « C» (voir figure 2c), soit par une tble en acier faisant fonction de
déflecteur fixée en téte de la partie opaque du « C ».

Cette configuration est également valable pour les facades panneaux. La figure 2c illustre la configuration
décrite ci-avant.
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Verre feuilleté dans un -
encadrement acier et placé
derriere (14 mm mini) un
vitrage d’au moins 6 mm
d’épaisseur

L~ Verre extérieur ép. > 6mm
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Figure 2c: cas particulier de complément de C en verre feuilleté

1.2.2. Participation a llindice D

Sont susceptibles de participer a llindice D (figure 3) les éléments pare-flammes de degré 1 h ou E 60 (RE 60
si porteur). Pour les batiments dans lesquels le degré de résistance au feu des planchers exigé est inférieur a 1
il convient de retenir pour ['élément en avancée la méme exigence. Les avancées en béton armé, justifiées pot
le degré requis, répondent a cette exigence.

1 PLAN
EXTERIEUR
/
)
(R)E 60
e —D —>»
7 COUPE

Figure 3: résistance au feu des éléments participant au D

Les isolants éventuels, placés en sous-face d!avancée de dalle participant au D, doivent étre classés au moil
A2-s3, dO.

1.3. Exigences constructives

1.3.1. Conditions de mise en "uvre des éléments
participant au C +D

Des dispositions doivent étre prises, notamment au droit des ossatures et des meneaux, pour assurer |
continuité de l'écran formant le C+D afin de conserver la résistance au feu des €léments eux-mémes er
prenant en compte leur dilatation.

L!ossature ne doit pas remettre en cause pendant la durée requise :

# la tenue mécanique de I'élément formant écran (particulierement si celui-ci est un élément de
remplissage) ;
# son étanchéité sur le filant du nez de dalle, compte tenu des déformations éventuelles des planchers

1.3.2. Recoupement des vides

Pour les IGH ainsi que pour les ERP dans les cas visés a llarticle CO 21, § 2, afin d!éviter un effet de
cheminée en cas dlincendie, les vides de facade doivent étre recoupés tous les deux niveaux par des matérial
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classés M 0 ou A2-s2, dO. L!étanchéité entre les dispositifs de coupure et les parois du vide doit étre assurée
Slils sont situés a moins de 1,2 m du point le plus haut de sortie des flammes, les matériaux formant coupure
doivent assurer leur fonction a une température supérieure & 9@ar exemple téle en acier 1 mm).

2. Solutions constructives avec C + D

Ces solutions se rapportent a la facade proprement dite et a la jonction facade-planchers.

2.1. Conception et mise en luvre
des facades légeres simple peau

2.1.1. Fagades rideaux a ossatures métalliques

Pour les facades a ossature aluminium, le poids des éléments de facades situés au-dessus du C doit ét
repris par la structure du batiment, au niveau supérieur de I!élément de fagade étudié.

Par ailleurs, le principe du maintien des éléments participant a llindice C peut étre obtenu selon les
dispositions suivantes :

Cas A :les éléments participant au C sont fixés, dlune part, sur llossature du mur rideau et, dlautre part, sur
la structure du batiment (figure 4).

Au droit de la hauteur C:

" llossature aluminium doit comporter un renfort acier, d!épaisseur minimale de 1,5 mm, sur toute la
hauteur C augmentée de 0,10 m. Si llossature est en acier, cette disposition ne slapplique pas car le:
profilés assurent la stabilité mécanique d'ensemble. Au dernier niveau, la stabilité de llossature de facade
est assurée soit en doublant les fixations afin de limiter la rotation (minimum tous les 200 mm), soit en
augmentant la longueur du renfort dans llossature de 0,4 m minimum ;

l'attache de l'ossature de fagcade a la structure du batiment, dans le cas du schéma 4-a, y compris le
renfort, doit étre en acier et protégée en sous-face par un calfeutrement de laine minérale de roche sur al
moins 50 mm d!épaisseur, lui-méme maintenu par une téle d'acier de 1,5 mm d!épaisseur ;

afin d!éviter un effet de cheminée dans les profilés, llossature doit comporter un bourrage ponctuel en
laine minérale de roche maintenu mécaniquement (schéma 4-c). Si le renfort acier est un profilé a
section ouverte (non tubulaire), le bourrage en laine minérale de roche doit étre réalisé sur toute la hauteur
du C (schéma 4-b);

la continuité horizontale des éléments formant le C doit étre assurée de part et dlautre du renfort de
llossature de facade par des piéces de solidarisation en acier (schémas 4-b et 4-c). L!étanchéité aux fumée
et gaz chauds a chaque liaison ossature-remplissage doit étre réalisée. A titre dlexemple, elle peut étre
constituée par un habillage vertical en tble dlacier du (des) profilé(s) de llossature de facade fixé de part
et dlautre de celle-ci (selon le principe illustré par le schéma 5-b de la figure 5, pour le cas sans renfort) ;

I'élément formant le C (EdR ou caisson en tole), dans le cas du schéma 4-d, est fixé tous les 350 mm sur
une tble filante en acier de 1,5 mm d!épaisseur fixée tous les 500 mm sur llossature primaire. Cette tble
filante est protégée en sous-face par un calfeutrement de laine minérale de roche sur au moins 50 mmn
d!épaisseur, lui-méme maintenu par une téle dlacier de 1,5 mm d!épaisseur (schéma 4-d).

Facade de cas A
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Renfort acier = hauteur C
+ 10 cm(1,3 m mini)

Schémas

4b / 4-c

/

Pieces de solidarisation de
I'élément C sur le renfort acier

ke

Schéma 4a ou 4d

Bourrage laine de roche
Tole acier épais 1,5mm (151 0) mini
Fixations acier
tous les 500 mm environ

Attache acier de de fagade
<

Fixation acier tous i
les 500 mm maxi !

Tole acier 1,5 mmd'épaisseur (15/10) mini |

de support laine de roche et étanchéité aux /
fumés et gaz chauds [

/

|

Fixations tous les 350 mm maxi ‘J“ * 50 mm mini
{
/
Cordons de silicone\/
7
Schéma 4-a

Fixations tous les 350 mm maxi
Bourrage laine de roche |
Tole acier épai 1,5mm (15/10) mini |

Fiations acier |
tous les 500 mm emviron

Fixations acier tous
les 500 mm maxi

Tole acier 1,5 mm d'épaisseur (15/10) mini
de support laine de roche et étanchéité aux
fumés et gaz chauds

Cordons de silicol

Schéma 4-d

* 50 mm mini

Renfort acier dans la
structure de fagade de

1,5 mmd'épaisseur mini

Fiation mécanique de
l'attache sur le renfort acier

de lossature de fagade

Renfort acier dans la
structure de fagade de
1,5 mm d'épaisseur mini
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Systéme étanche aux fumées et gaz
chauds (type mastic silicone) Bourrage sur la hauteur du C (laine
‘ de roche) maintenu mécaniquement

Elément C :
caisson acier avec
bords retournés

Piéces de solidarisation
élément C / renfort

J Structure fagade
Renfort non tubulaire acier de / -

1,5mmd'épaisseuwr (15/10) mini /
dans la structure de la fagade /

Schéma 4-b
) ; Bourrage ponctuel laine de roche

Systéme étanche aux dans l'écli (maintenu mécaniquement)

fumées et gaz chauds ’

(type mastic silicone)

—\ \
Blément C : A\ / Piéces de solidarisation
caisson acier avec \ / ~ élément C/renfort

bords retournés

Renfort acier tubulaire /
de 1,5 mm mini dans o \
la structure de la fagade / \_ Structure fagade

Schéma 4c
Figure 4: élément C maintenu par appui sur dalle et au dévers

Cas B :les éléments participant au C sont maintenus par encastrement au-dessus et au-dessous de la dalle
plancher (figure 5). Pour assurer ce maintien, la distance entre les toles dlacier placées de part et dlautre de |
dalle de plancher doit étre supérieure ou égale a 180 mm (schéma 5-a) ;

La continuité horizontale des éléments formant le C au droit des montants de llossature de facade est réalisé
sur toute la hauteur du C:

" soit par un dispositif en applique (schéma 5-b), habillage en tdle d!acier protégée du feu extérieur par un
calfeutrement en laine minérale de roche ;

soit par un renfort acier. Les éléments formant le C, de part et dlautre du renfort de llossature de facade,

doivent étre reliés a celui-ci (schémas 4-b et 4-c) par des piéces de solidarisation en acier. L!étanchéité

aux fumées et gaz chauds a chaque liaison ossature-remplissage doit étre réalisée.

En partie supérieure de la hauteur C, afin dléviter un effet de cheminée dans les profilés, l'ossature doit
comporter un bourrage ponctuel en laine minérale de roche maintenu mécaniquement (schéma 4-c). Si le

renfort acier est un profilé a section ouverte (non tubulaire), le bourrage en laine minérale de roche doit étre
réalisé sur toute la hauteur du C (schéma 4-b).

Le profilé de maintien de I'élément C, situé en sous-face coté feu, doit étre protégé vis-a-vis du feu venant
de llintérieur pendant une heure (*) et maintenu mécaniquement par fixations métalliques. Llespace entre
facade rideau et nez de dalle doit étre rempli par un bourrage en laine minérale de roche (**).
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(*) Exemples de plaques de protection fixées mécaniquement a la tole :

I plaques de laine minérale de roche de masse volumique minimale de 70 étgbiépaisseur minimale 25 mm ;
I plaques de platre d"épaisseur minimale 18 mm

I plaques de silicate de calcium d"épaisseur minimale 18 mm.

(**) La laine minérale de roche doit avoir une masse volumique minimale de 70 &g/étre de classe Al.

Si |"attache est placée au-dessus du nez de dalle, elle peut étre en aluminium sous réserve que sa dispariti
en cas d"incendie n"entraine pas la chute de plus de deux niveaux de facade. Si elle est placée dans |"épaisst
de la dalle, elle doit étre en acier et étre protégée en sous-face par un bourrage en laine minérale de roche* @
densité 70 kg/fet sur au moins 50 mm de hauteur.

Facade de cas B

Schéma 5-a
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Fixations tous les 350 mm maxi
N\
Tole acier de 1.5mm (15/10) mini
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.
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1
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7
4
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/

Protection au feu /
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Cordons de silicone |

Schéma 5-a

Caisson acier avec
bords retournés

Dilatation

Structure fagade

Schéma 5-b

Figure 5: élément C maintenu par encastrement au-dessus et en dessous de dalle

2.1.2. Facades semi-rideaux a ossatures métalliques
ou menuiseries métalliques en applique extérieure

2.1.2.1. Principes généraux.

Pour ce type de facade (figure 6), la paroi intérieure (voile de béton, maconnerie ou autre) entre deux baies
superposées doit avoir une hauteur au moins égale a la valeur « C » de llindice C + D requis et en avoir les
caractéristiques.

L!étanchéité aux gaz et aux flammes doit étre assurée a la périphérie des chassis vision.

Lorsque la paroi extérieure de la facade semi-rideau située devant une paroi intérieure opaque est constitué

d!un vitrage monolithique sans qualité particuliere de tenue au feu, le recoupement entre les deux parois n'es
pas nécessaire du fait de la casse rapide du verre.
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4/58

Figure 6: principe de facade semi-rideau

2.1.2.2. Etanchéité en périphérie du chassis « vision » en aluminium.

Les parties basses et verticales en périphérie du chassis vision en aluminium, placées en avant de la par
maconnée et a moins de 1,20 m du point de plus haute sortie des flammes, doivent étre protégées par u
bandeau en laine minérale de roche, de masse volumique minimale de 7,0dkgfmuteur minimale 0,10 m et
de largeur suffisante pour protéger complétement la traverse. Ce bandeau doit étre fixé par collage en plusieur
cordons (hot-melt ou silicone) ou par aiguilles et clips a entraxe maximal de 0,35 m.

Latéralement, a plus de 1,20 m, l'étanchéité aux fumées et gaz chauds est assurée par un mastic d!étanché
a llair et a l'eau entre profilés tubulaires et magonnerie. En revanche, slil existe une cavité entre dormant et
maconnerie, celle-ci est remplie par une laine minérale de roche ou de verre comprimée (figure 7).

PARTIE BASSE CHASSIS VISION

COUPE VERTICALE

Partie basse chéssis Chéssis aluminium
Etanchéité ou calfeutrement
Bandeau laine de roche
O
H
PLANCHER | &

v

A

Figure 7 : étanchéité en périphérie des chassis vision

2.1.2.3. Habillages des tableaux intérieurs de baies.

A moins de 1,20 m du point de sortie des flammes, les habillages combustibles de tableaux intérieurs
doivent étre protégés de l'échauffement potentiel des menuiseries aluminium par un isolant thermique en laine

minérale de roche (figure 8).
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HABILLAGE INTERIEUR COMBUSTIBLE ‘

COUPE VERTICALE

Habillage

LAINE DE ROCHE POUR:

Cas a noins de 1.20mdubas duC+D
| LAINE DE VERRE POUR:

Cas a plus de 1.20mdubas duC+ D

Figure 8: protection des habillages intérieurs combustibles

2.1.2.4. Dispositions complémentaires pour certains types de chassis.

La tenue du vitrage des chassis vision des types suivants doit étre assurée par la mise en place d
dispositions spécifiques :

Vitrages extérieurs parclosés (VEP) :

La traverse basse du chassis vision doit étre protégée soit par la présence d!un profilé tubulaire en
aluminium (ex. : traverse haute du chassis inférieur située devant l'allege), soit par le bandeau en laine minérale
de roche indiqué au paragraphe 2.1.2.2.

Le vitrage du chassis vision peut étre maintenu par parclosage extérieur sous réserve que 4/5 (figure 6) de s
surface soit située a plus de 1,20 m au-dessus du point de plus haute sortie des flammes (cote basse du C).
défaut, les parcloses doivent étre sécurisées par des vis inox, espacées de 300 mm au plus, en traverse basse
latéralement jusqu'!a une hauteur de 1,20 m au-dessus du point de plus haute sortie des flammes.

Vitrages extérieurs collés (VEC) :

Le vitrage du chéssis vision peut étre maintenu par le seul collage extérieur, a base de silicone
exclusivement, sous réserve que 4/5 (figure 6) de sa surface soit située a plus de 1,20 m au-dessus du point ¢
plus haute sortie des flammes. A défaut, les supports de calage des vitrages et leurs fixations doivent étre e
acier inox.

Menuiseries a rupture de pont thermique :

Les deux profilés en aluminium constituant la menuiserie a rupture de pont thermigue doivent étre solidarisés
en traverse basse et jusqu!a une hauteur de 1,20 m au-dessus du point de plus haute sortie des flammes par ¢
vis inox de diameéetre 5 mm ou plus, espacées au plus de 300 mm et reliant les deux parties au travers du
systéme de coupure du profilé.

2.2. Conception et mise en luvre des fagades lourdes

Ces facades peuvent étre en maconnerie d!éléments, en béton banché ou en béton préfabriqué.

Lleétanchéité aux flammes et aux gaz chauds est assurée a la jonction fagade-plancher lorsque les facades,
compris leurs alleges, sont en éléments préfabriqués lourds sur lesquels les planchers prennent appui ou sol
fixés. Les alleges en magonnerie reposant directement ou par leur chainage sur les planchers répondent a cef
exigence.

L!eétanchéité aux flammes et aux gaz chauds est assurée a la jonction fagade-plancher lorsque les facades,
compris leurs alleges, sont en éléments préfabriqués lourds sur lesquels les planchers ne prennent pas appui
respectant llune des conditions suivantes :

a) La jonction satisfait a un degré pare-flammes équivalent au degré coupe-feu du plancher avec un
maximum d!1 heure.
b) La réalisation d'un soufflet ou d!un calfeutrement par contact élastique soit au-dessus du plancher, soit

devant le nez de plancher, soit en sous-face du plancher, et un bourrage en matériaux compressibles. Le
matériaux sont au moins A2-s2, dO (la laine de verre ne convient pas pour cette application) (figures 9, 10, 11).
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Soufflet

Figure 9: exemple de soufflet au-dessus du plancher

" Matelas de laine
de roche grillagé plié

Figure 10: exemple de dispositif devant le nez de plancher

‘,,_‘__
“—Equerre
en tole mince

Figure 11 : autre exemple de dispositif devant le nez de plancher

c) La fixation de la facade ou de llallége au plancher par un dispositif qui ne sloppose pas au mouvement
du plancher (figure 12).

Figure 12 : exemple de dispositif de fixation

d) La fixation de la facade ou de llallége au plancher par un dispositif slopposant a tout mouvement relatif
(figure 13).

B 4

__Attaches
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Figure 13: exemple de fixation slopposant
a tout mouvement relatif

La dimension des soufflets et calfeutrements (cas b) et la valeur des efforts (cas ¢ et/ou cas d) peuvent étr
estimées suivant les indications suivantes :

Les déformations des dalles peuvent étre considérablement réduites par une protection rapportée ou par u
raidisseur de rive. Trois cas se présentent:

1. Le plancher et l'allege ne sont liés d'aucune maniére (ou ces liaisons doivent étre négligées). Le dispositif
d'étanchéité doit assurer sa fonction méme lorsque le déplacement horizontal de Ilallege est de 0,08 m et le
déplacement vertical du plancher est de 0,05 m (figure 9).

2. Llalléege est empéchée de se déformer vers llextérieur par un dispositif permettant la déformation du
plancher vers le bas, celle-ci pouvant atteindre 0,05 m (figure 12). Le calcul des attaches selon le DTU Feu-
Béton (art. 5.2), les régles BAEL, les eurocodes... est effectué en négligeant lleffet de lleffort normal éventuel.

3. Les deux ouvrages, allege et plancher, sont liés (voir figure 13).

Les liaisons sont calculées dans les conditions normales d!utilisation du béatiment, de facon que llallege
puisse porter la part de plancher qui slappuie sur elle du fait de la liaison.

2.3. Fenétres et ensembles menuisés

Les dispositions suivantes sont applicables aux fenétres et ensembles menuisés posés sans débord par rapp
au nu extérieur de la facade.

Il nly a pas de disposition particuliere pour les fenétres et ensembles menuisés situés au-dessus du C

2.3.1. Menuiserie bois ou acier

Pour les parties formant le C, les dispositions suivantes sont applicables :

" possibilité dlutiliser tout élément bénéficiant d!un classement pare-flammes de degré 1 h ou E 60 en
linteau ou pare-flammes de degré 1/2 h (ou E 30) en allége, en respectant les conditions de mise en #uvre
des documents de classification ou de calcul et en assurant les étanchéités aux flammes et aux gaz chaut
entre remplissage et ossature, ou entre ossatures;

pour les remplissages opaques manufacturés :

" dans le cas ou le retrait du nu extérieur du remplissage par rapport a la plus grande saillie du nez de
dalle formant le D est inférieur a 0,15 m, il faut utiliser un élément de remplissage « EdR feu » ;
si le retrait est supérieur ou égal a 0,15 m, les mémes dispositions sont acceptables ou, en atténuation
un EdR de la famille CB-E standard comportant une paroi intérieure en acier d!épaisseur minimale de
0,75 mm peut étre utilisé en allege ;

si la partie basse de I'EdR nlest pas directement fixée au plancher, celle-ci doit étre prise en feuillure
par une ossature acier, elle-méme fixée au plancher, sur une hauteur dlau moins 2 cm.

2.3.2. Menuiserie aluminium

Pour les parties formant le C, les dispositions suivantes sont applicables :

" il convient de prévoir, dans les montants et traverses situés dans la hauteur du C des profilés aluminium,
des renforts intérieurs en acier liaisonnés entre eux mécaniquement. Ces renforts doivent étre liaisonnés al
gros #uvre. L« EdAR feu » assurant le C devra étre solidarisé par un dispositif en acier aux renforts ;

" les regles dlemploi et de mise en #uvre des remplissages ainsi que les dispositions pour assurer
[létanchéité aux flammes et aux gaz sont identiques a celles du paragraphee2it, 2

2.3.3. Menuiserie PVC

Pour les parties formant le C, les dispositions suivantes sont applicables :

" il convient de prévoir, dans les montants et traverses situés dans la hauteur du C des profilés PVC, des
renforts intérieurs en acier liaisonnés entre eux mécaniquement. Ces renforts doivent étre liaisonnés au
gros #uvre. Ll« EDR feu » assurant le C devra étre solidarisé par un dispositif en acier aux renforts ;

" les regles dlemploi et de mise en #uvre des remplissages ainsi que les dispositions pour assurer
['létanchéité aux flammes et aux gaz sont identiques a celles du paragraphec2i®tl, 2

Y

A. " Exemple de mise en #uvre d!lun ensemble menuisé a ossature en PVC participant au C (figure 14).

La fixation a llossature primaire du batiment est réalisée soit par des vis traversant le dormant en montants
latéraux, soit par des pattes en acier fixées a la maconnerie et sur le renfort a travers le dos du dormant PVC
Pour la traverse basse du dormant, seules des fixations par une patte en acier sont autorisées. L« EdR feu
assurant le C devra étre solidarisé par un dispositif en acier aux renforts du dormant en PVC.
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COUPE B-B

* équerre d’angle en intérieur de feuillure pour
liais onner les renforts horizontaux et verticaux

COUPE A-A

F_ T

LEGENDE :

= w= == Renforts de la menuiserie
swnnnnnnnns Fixations de la menuiserie a la magonnerie

= = = = = = Fixations du panneau Edr aux renforts de la menuiserie

Figure 14 : panneau de facade a ossature en PVC posé au plus au nu extérieur de la facade
(nu extérieur de la fenétre aligné au mieux ou en retrait de moins de 10 cm avec le nu extérieur de la facade

B. ! Exemple de mise en !uvre en rénovation sur un dormant en bois conservé d"un ensemble menuisé a
ossature en PVC participant au C (figure 15).

Les fixations sont réalisées sur le dormant en bois reconnu sain au sens des regles de I'art applicables. L
traverse basse du dormant existant, si elle est en bois, est protégée par une tole en acier galvanisé de 1,5

d"épaisseur et fixée sur son profil extérieur. Une ventilation doit étre assurée entre la tole et le bois selon les
prescriptions des regles de ["art.
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LEGENDE - Toéle acier galvanisée de 15/10°

= == Renforts de la menuiserie
senmnnnnnns Fixations de la menuiserie au dormant existant et magonnerie

= = = = = £ Fixations du panneau Edr awx renforts de la menuiserie

Figure 15: panneau de facade a ossature en PVC posé au plus au nu extérieur de la facade (nu extérieur de
fenétre aligné au mieux ou en retrait de moins de 10 cm avec le nu extérieur de la facade) en réhabilitation
(pose sur dormant existant)

2.3.4. Jonction entre fenétres ou ensembles menuisés
pour les parties participant au C

La liaison entre deux fenétres ou deux ensembles menuisés métalliqgue, ou PVC est réalisée par un profilé el
acier galvanisé non tubulaire, plié en forme de « U », d!épaisseur de 2,5 mm ou tubulaire de 1,5 mm. Ce
profilé doit étre liaisonné, aux planchers haut et bas, par des fixations en acier. La largeur de ce profilé est telle
que la continuité de la liaison est assurée avec les montants ou renforts en acier des menuiseries. Le profilé e
placé au dos des dormants verticaux et liaisonné a ceux-ci par vis traversantes. Le profilé est rempli de laine
minérale de roche sur au moins sur toute la hauteur du C (figure 16).

Capot PVC ou aluminium

5]

rax FATLTAT

_ = == = . rbations dupanneau Edr auxrenforts de la menuiserie et de la menuiserie au
profilé acier en forme de ¢ L3

Figure 16: jonction entre fenétres ou ensembles menuisés

Pour le PVC, seule la liaison réalisée par profilé en acier galvanise, plié en forme de « U » et d!épaisseur de
2,5 mm, est autorisée.
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Concernant les autres types de menuiseries, la justification de la tenue au feu de la jonction doit étre
apportée.

2.4. Conception et mise en !uvre des fagades bois

Ces facades peuvent étre en éléments a ossature bois ou en éléments bois monobloc. Elles peuvent étre ©
types : facades rideaux (figures 17 et 18) et facades semi-rideaux (figures 19, 20, 21, 22).

La tenue au feu des liaisons facade-plancher et des éléments a ossature bois et bois monobloc est justifié
pour le degré de stabilité au feu requis pour la structure.

L!etanchéité aux flammes et aux gaz chauds est assurée aux jonctions fagade-plancher par la mise en "uvre
d!un calfeutrement en laine minérale de roche (masse volumique minimale de 7D dey/emt le nez de la
dalle béton (figure 17).

Si un systéeme dlisolation par llintérieur est placé devant I'élément & ossature bois, il est conforme a llarticle
AM 8 (exemple sur la figure 17).

Un complément dlisolation A2-s3, dO peut étre ajouté par llextérieur entre le panneau de fermeture de
['élément a ossature bois ou l'élément bois monobloc et le systéeme de bardage (exemples figures 18 a 22)

Une bavette en acier est fixée a chaque niveau.

2.4.1. Fagades rideaux

3 L

Elément d ossature bois

Remplissage isolant A2-53,d0 Systeme de bardage rapporté

systéme d'isolation par ['intérieur

 Paroi ogsature bois E, i 30

dalle beton RET ou CF i ouPF1/2h
‘ selon réglementation
%’ N N v. e Bavette acier
:"'>\7 - - - -
Etanchéité de jonction . S
— Lisses bois massif
|aine minérale de roche

masse volumique mini = 70 kg/m3 Ep. totale mini = 70 mm

Paroi ossature bois €,
ou PF selon § 1.2.1

\

Elément d ossature bois
Remplissage isolant A2-s3,d0 =

Systeme de bardage rapporté

N A
T

VYN

\/
Yy

Parement intérieur _ —__ Paroi ossature bois E,-i 30

—

X

— ouPF 121
Placher bois RELouCF | = X
selon réglementation \N NS T/ Bavette acier
- =Ny
=
- — Lisses bois massif
l = Ep.totale mini = 70 nm
=
— = Tsolation par |'exterieur A2-s3,d0
-
o X
Parai ossature bois €, _, <=
ouPF selon § 12.1 =
\\W\J :fi A

Figure 18: jonction de murs a ossature bois devant plancher bois
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2.4.2. Facades semi-rideaux
T
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Element a ossature bois > % Systéme de bardage rapporté
Remplissage isolant A2-s3,d0 =
L < % Paroi ossature bois E,-i 30
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- o —
L .. o . % Bavette acier

X

dalle béton RET ou CF
selon réglementation

Etanchéité de jonction

laine minérale de roche
masse volumique mini = 70 kg/m3

Paroi ossature bois E; _,
ou PF selon § 12.1

Isolation par |'extérieur A2-s3,d0

\ N

<AV

i

Figure 19: jonction de murs a ossature bois entre dalles béton
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Figure 20: jonction de
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murs a ossature bois entre planchers bois
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Elément a ossature bois
Remplissage isolant A2-s3,d0

Systeme de bardage rapporté

Parement intérieur ~ Paroi ossature bois E, -i 30
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Plancher bois monabloc RET ou CF
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\J‘ | | | | Bavette acier

B |
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Paroi bois monobloc E, _,

ouPF selon § 1.2.1
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Figure 22 : jonction d!éléments bois monobloc entre planchers bois monobloc

2.4.3. Variantes dlisolation

Si des isolants autres que A2-s3, dO sont introduits dans les solutions constructives ci-avant, que ce soit dan
les éléments a ossature bois ou en isolation extérieure (*), leur utilisation est assujettie a la réalisation dlune
étude effectuée selon les indications du paragraphe 5.3.

Cette étude fait l'objet d!une appréciation favorable d!'un organisme habilité & délivrer des visas facade.

(*) Les compléments dlisolation par llintérieur avec isolants autres que A2-s3, dO peuvent étre mis en "uvre dés lors
qulils répondent aux exigences de llarticle AM 8.
3. Solutions constructives sans C + D

Des dispositions doivent étre prises visant a éviter le passage des flammes ou des gaz chauds par la jonctic
facade-planchers pendant au moins 15 minutes.
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Cette exigence est obtenue :

| soit par la réalisation des dispositions identiqgues a celles associées a la régle du C+D;

I soit par la mise en "uvre, entre le nez de plancher et la fagade, d#un calfeutrement continu sur la longueur

de la facgade.

Ce calfeutrement est réalisé par un bourrage a refus en laine minérale de verre ou de roche, sur une hautel
d#au moins 0,10 m. Ce bourrage doit étre soutenu par une tdle en acier d#au moins 0,75 mm d#épaisseur, fix
a la sous-face du plancher par des fixations en acier prévues tous les 500 mm maximum. L#aboutage des t0le
peut étre réalisé par recouvrement ou éclissage. La jonction entre cette tole et la facade est réalisée par mast
sur fond de joint (figure 23).

Toutefois, lorsque la distance entre le plancher et la facade n#excéde pas 30 mm, le dispositif décrit ci-dessu
peut étre remplacé par la mise en place d#un mastic sur un fond de joint classé A2-s2, dO placé entre le nez ¢
plancher et la facade.

Tole éventuelle
hors éxigence feu

FACADE RIDEAU

/ A 7 '
| Tole acier de 0,7Smm
caolfeutrement nez de plancher

int L] e

EXEMPLE DE COUPE A LA JONCTION PLANCHER/FACADE RIDEAU
NON ASSUJETTIE A LA REGLE DU C+D

Figure 23: exemple de jonction facade/plancher
lorsque le C + D n#est pas appliqué

4. Masse combustible mobilisable

4.1. Définitions

La chaleur de combustion effective d#un matériau de facade est la quantité de chaleur susceptible d#étr
dégagée lors de la participation de ce matériau a la propagation du feu sur la facade. Elle est exprimée el
MJ/kg et est déterminée dans les conditions ci-apres.

Cette chaleur de combustion, dite mobilisable (CCM en MJ/Kg), est déterminée lors d#essais décrits en
annexe A2.

A défaut de ces essais, cette chaleur de combustion mobilisable est le pouvoir combustible supérieur (PCS
en MJ/kg) du matériau.

La « masse combustible mobilisable » (M) d#une facade exprimée ef &4/l quotient de la quantité de
chaleur susceptible d#étre dégagée par la totalité des matériaux combustibles situés dans une surface ¢
référence par la valeur de cette derniére (Sref).

Cette quantité de chaleur est obtenue en faisant la somme des produits suivants : masse de chaque matéri
combustible présent dans la surface de référence multipliée par sa CCM.

Les couches combustibles protégées du feu extérieur par un écran coupe-feu de degré 1/2 heure ou El 30 r
sont pas comptées dans le calcul de la masse combustible mobilisable.

La surface de référence est définie sur un plan parallele a la baie et déterminée comme suit (figure 24):

Sref = Href x Lref.

Href: hauteur de référence égale a la hauteur d#étage comptée de dessus de dalle a dessus de dalle.

Lref : largeur de référence €gale a la largeur de baie (Lb) augmentée de part et d#autre d#une largeur egale
la moitié de la largeur de chaque trume#ilL{l, JLt2). Chacune de ces deux valeutd I(t1, ) Lt2) est
limitée a la valeur de la hauteur de la baie (Hb) divisée par 4.
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Lb
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Hb (hauteur de référence)
T l Plancher
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référence (Sref) =
: Lt ; )t 2 Plancher
Lref .,
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Figure 24 : définition de la surface de référence Sref

4.2. Evaluation de la masse combustible mobilisable
d'une facade selon les batiments

Pour les IGH, tous les élements combustibles constitutifs de la facade sont a considérer pour calculer la
masse combustible mobilisable.

Pour les autres batiments, tous les éléments combustibles constitutifs de la fagade sont & prendre en compte
l'lexclusion :

" des profilés et des garnitures d!étanchéité constitutifs des menuiseries et des garde-corps situés hors du (
et du D;
" des stores extérieurs.

5. Systemes dlisolation par l'extérieur
des ouvrages en béton ou magonnerie

Les présentes dispositions sl!appliquent aux facades en béton ou en maconnerie comportant des baie:
Llisolation par llextérieur de ces facades peut étre mise en #uvre si elle utilise llune des techniques décrites
ci-aprés, sous réserve que llexigence relative a la réaction au feu des systémes ou solutions soit satisfaite. Le
mortiers et colles de fixation des isolants ne sont pas a prendre en compte dans le calcul de la masse
combustible mobilisable.

5.1. Systémes dlisolation sans lame d!air

Les systemes sur isolant classé au moins A2-s3, dO ne nécessitent pas, sous llangle de la sécurité cont
llincendie, de disposition constructive particuliere. Lorsque llisolant nlest pas classé au moins A2-s3, dO, les
dispositions décrites ci-aprés sont applicables.

Les isolants en polystyréne expansé ou extrudé font état du marquage CE et dlune euroclasse E. De plus
llindustriel doit pouvoir apporter la preuve du suivi dlignifugation chez le producteur de la matiére premiére
avec un niveau de performance équivalent & l'euroclasse D pour I!épaisseur conventionnelle de 60 mm pour les
polystyrenes expansés ou 40 mm pour les polystyrenes extrudés. Une certification par tierce partie est
considérée comme preuve suffisante portant sur cette caractéristique. Ces dispositions slappliquent égalemer
aux panneaux composites de type sandwich, constitués dlune plaque de polystyrene expansé ou extrud
comprise entre deux plaques de laine de bois classées B-sl1, dO.

5.1.1. Systemes avec enduit hydraulique épais armé
d!épaisseur supérieure a 10 mm

Lorsque le C + D est au moins égal a 1 m, le recours a llune des solutions ci-apres dispense du calcul de Iz
masse combustible mobilisable.
Isolant d!épaisseur inférieure ou égale a 120 mm:

Tout isolant plastique alvéolaire faisant état du marquage CE et dlune euroclasse E est autorisé sans
dispositions complémentaires autres que celles de la solution de protection P1 du paragraphe 5.5.
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Isolant d!épaisseur supérieure a 120 mm et inférieure ou égale a 200 mm:
Pour les isolants répondant aux conditions fixées au second alinéa du paragraphe 5.1, la protection es
réalisée selon llune des solutions P2, P3 ou P4 du paragraphe 5.5.
Isolant d!épaisseur supérieure a 200 mm et inférieure ou égale a 300 mm:

Pour les isolants répondant aux conditions fixées au second alinéa du paragraphe 5.1, la protection es
réalisée selon la solution P4 du paragraphe 5.5.

5.1.2. Systemes avec enduit hydrauligue armé d!épaisseur inférieure ou égale a 10 mm
ou systemes d!enduits comportant une fraction massique organique inférieure a 10 %

Lorsque le C + D est au moins égal a 1 m, le recours a l'une des solutions ci-apres dispense du calcul de I
masse combustible mobilisable.

Les isolants admis sont ceux visés au second alinéa du paragraphe 5.1.
Isolant d!épaisseur inférieure ou égale a 120 mm:

La protection est réalisée selon une des solutions P2, P3 ou P4 du paragraphe 5.5.
Isolant d!épaisseur supérieure a 120 mm et inférieure ou égale a 200 mm :

La protection est réalisée selon la solution P4 du paragraphe 5.5.

5.1.3. Autres enduits ou finitions
Ces solutions relévent des dispositions du paragraphe 5.3.

5.1.4. Systemes de vétures ou vétages sans lame dlair

La périphérie des baies est protégée selon la solution P5 du paragraphe 5.5.
a) Isolant d!épaisseur inférieure ou égale a 80 mm.
La masse combustible mobilisable dans la surface de référence doit étre respectée.
b) Isolant d!épaisseur supérieure & 80 mm et inférieure ou égale a 200 mm.
Parement minéral d!épaisseur supérieure a 10 mm en tout point:
La solution de protection admise est décrite en P4 du paragraphe 5.5.
Lorsque le C+D est au moins égal a 1 m, le recours a cette solution dispense du calcul de la masse
combustible mobilisable.
Autres parements :
La solution de protection admise est décrite en P4 a condition que la masse combustible mobilisable (MCM)
dans la surface de référence soit respectée.
c) Autres cas.
Ces solutions relevent des dispositions du paragraphe 5.3.

5.2. Systéemes d!isolation comportant une lame d!air

Ces systéemes recouvrent les bardages qui comportent une lame dlair ventilée ou non. Les éléments
dlossature sont des profilés en acier ou en bois.

Lorsque le C+D est au moins égal a 1 m, le recours a llune des solutions décrites ci-aprés dispense dt
calcul de la masse combustible mobilisable.

5.2.1. Isolants au moins classés A2-s3, dO

lls peuvent étre installés sans limite d!épaisseur. La lame d!air doit étre recoupée tous les deux niveaux
comme décrit dans la solution P6.1 du paragraphe 5.5. Aucune disposition complémentaire nlest applicable.

5.2.2. Isolants non classés au moins A2-s3, dO
d!épaisseur inférieure ou égale a 100 mm

Le recoupement de la lame d!air est:

" a chaque niveau et respecte les dispositions de la solution P6.1 du paragraphe 5.5;

" tous les deux niveaux si la protection de la périphérie des baies est réalisée selon la solution P6.2 du

paragraphe 5.5.

Les isolants en polystyréne expansé ou en polystyréne extrudé doivent répondre aux conditions fixées au
second alinéa du paragraphe 5.1.

Les isolants en polyuréthanne rigide (PIR ou PUR) doivent étre surfacés sur leurs deux faces par une feuille
en aluminium d!épaisseur 5m au minimum. lls font état du marquage CE et dlune euroclasse au moins
D-s2, dO. De plus, llindustriel doit pouvoir apporter la preuve de la constance de cette performance. Une
certification par tierce partie est considérée comme preuve suffisante.
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5.3. Autres solutions dlisolation sur béton ou maconnerie

Les solutions dlisolation par l'extérieur des facades en béton ou en maconnerie autres que celles décrite:
dans les paragraphes précédents peuvent étre mises en "uvre si elles ont fait llobjet dlun avis favorable du
CECMI sur leur comportement au feu. Cet avis repose sur une appréciation délivrée par un laboratoire, ou un
groupe de laboratoires agréés, ayant des compétences en réaction et résistance au feu. Le rapport de ce
appréciation comporte une description détaillée du systéme constructif et de llorigine de ses composants, y
compris joints calfeutrements, fixations et en particulier les dispositions prises au niveau de llencadrement des
baies avec schémas dlexécution.

Cet avis sera délivré aprés avoir démontré que la solution étudiée nla pas dleffets aggravants des condition:
de propagation du feu par rapport a une solution réputée satisfaisante décrite dans les paragraphes précéden

Lorsque cette démonstration est basée sur llanalyse de données issues d!essais globaux jugés pertinents f
le(s) laboratoire(s), les corps d!épreuve doivent étre représentatifs de la solution étudiée au regard de la mise e
"uvre (joint, fixation, recoupement), dont les dispositions a l'lencadrement des baies. Le foyer de référence doit
reproduire, dans des conditions maitriséasminima les sollicitations en facade observées dans llessai
LEPIR 2.

A titre indicatif, les méthodes dlessais suivantes sont susceptibles d!étre prises en considération, sous réserv
dlune vérification que les conditions ci-dessus sont respectées :

# 1SO 13785-1 et ISO 13785-2;

# BS 8414-1;

# SP Fire 105;

# ULC S 134M.

Des essais sur des corps d!épreuve ou échantillons de taille réduite peuvent également étre pratiqués dans
but d!évaluer des points particuliers de comportement au feu. Des données issues de ces essais SoOI
susceptibles d!étre exploitées comme des données d!entrée pour d!éventuelles simulations numériques afin d
préciser certaines dispositions constructives.

5.4. Réalisation d!un systeme dlisolation par llextérieur sur une paroi déja isolée par l'extéerieur
(renforcement de llisolation thermique)

Il est possible de réaliser un systeme dlisolation par llextérieur sur une paroi déja isolée lorsque llune des
conditions suivantes est respectée :
# aprés dépose dlun bardage, si llisolant en plastique alvéolaire est classé M1 ou M2 et d!épaisseur
maximale de 120 mm;
# lorsque le systéeme dlisolation en place comporte un enduit hydraulique épais sur un isolant en plastique
alvéolaire d!épaisseur maximale de 120 mm;
# lorsque le systeme dlisolation en place comporte un isolant en polystyréne expansé ou extrudé classé a
moins M1 ou E, d!épaisseur maximale de 120 mm.
I Les dispositions de protection de la section 5 sont applicables a I'ensemble du nouvel ouvrage réalise jusqulc
a macgonnerie.

5.5. Solutions de protection

Solutions P1

Le treillis dlarmature en fibre de verre du systéme armant I'lenduit est fixé mécaniquement sur les chants
périphériques de la baie. Cette disposition a pour objectif d!éviter le flottement du treillis au pourtour de la
baie.

Solution P2

Un renforcement au niveau des linteaux, tableaux et appuis de fenétre est réalisé au moyen dlune armatur
supplémentaire en fibres de verre identique a celle du systéeme. Cette armature en une piéce est positionnée
collee au mortier sur la maconnerie, fixée mécaniquement puis retournée sur chant et sur une largeur d!at
moins 20 cm sur la face extérieure de llisolant. Un profilé d!angle préentoilé, mis en "uvre en tableau et
linteau, est prévu. Llarmature principale vient en recouvrement en partie frontale.

Solutions P3

Menuiserie au nu intérieur :
Bandes de protection au-dessus de chaque baie au droit des linteaux et débordant de 300 mm de part «
dlautre de la baie du gros "uvre.

La bande de protection se compose d!un isolant en laine minérale de roche ou autre isolant au moins class
A2-s3, dO, de masse volumique minimale de 90 kglette bande est d!épaisseur identique a celle de llisolant
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et de hauteur minimale de 200 mm. Elle est collée sur sa surface et fixée mécaniquement au pas de 1m .
mi-hauteur de la bande. La bande doit présenter un chant coplanaire avec celui correspondant de la bai
(voussure ou tableau). Pour éviter le risque de fissuration de l'enduit, a la jonction des deux isolants de nature
différente, il convient de mettre en "uvre en complément un profilé dlangle préentoilé (comme en P2) dont
llaile frontale entoilée vient en recouvrement sur toute la largeur de la bande et sur une largeur complémentaire
de 20 cm en face extérieure de llisolant non A2-s3, dO.

Menuiserie au nu extérieur :

En complément des dispositions ci-dessus, des bandes de protection identiques sont également disposés
verticalement, protégeant le pourtour de la baie.

Solution P4

Protection par bandes filantes:

Un recoupement par une bande de protection horizontale filante sur tout l'étage est requis tous les deux
niveaux. Pour les batiments abritant des locaux avec application du C + D, ce recoupement est réalisé a chaqu
niveau. Les caractéristigues de cette bande de protection et son mode de fixation sont décrits dans I
solution P3.

Solution P5

Menuiserie au nu intérieur :
Un encadrement en acier galvanisé ou inox de 1 mm d!épaisseur est fixé a la maconnerie au pourtour de I
baie.

Solutions P6

Solution P6.1: le recoupement horizontal de la lame d!air entre les niveaux est réalisé par une bavette
continue en tole d!acier galvanisé ou inox de 15/10 mm d!épaisseur, fixée sur le support maconné par
chevillage au pas de 1m.

Solution P6.2: la protection au pourtour des baies est réalisée par une tdle dlacier galvanisé ou inox
d!épaisseur 15/10 de mm.

ANNEXE Al
EXEMPLES DE MESURES DU C ET DU D

Al.1. Etage supérieur en retrait

La valeur D est mesurée en supposant que la facade de |'étage inférieur est dans le méme plan que celle ¢
nez de plancher de Ilétage supérieur. D nlest pris en compte que si sa valeur est supérieure ou égale a 0,15 1

T PLAN

T ‘//_ EXTERIEUR
D_ |

)

Y g
- ’_/’

COUPE

Figure Al : étage supérieur en retrait

Al.2. Etage supérieur en avancée

La valeur de cette avancée L nlest a prendre en compte dans le D qu'au-dela de 0,80 m et la valeur dt
retrait d nlest prise en compte dans le calcul de D qu'!a partir de 0,15 m:

dl 015m dMO015m

L m0,280 D=0 D=d

LL 080 m D=L+080 D=(L+080)+d
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Figure A2: regle de calcul du D, d<0,15 m
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Figure A3: regle de calcul du D,@ 0,15 m

Al.3. Allege en retrait d!lune facade entiérement vitrée

Pour pouvoir prendre en compte la hauteur dlune allege dans le calcul de C, le retrait R ne devra pas
excéder 0,20 m, mesuré par rapport au nu du vitrage intérieur. De plus, les vitrages superposés doivent étr
maintenus en partie haute de llallége. La tenue du vitrage supérieur ne doit pas étre subordonnée a la tenue ¢
la facade située sous la coupure.

_
1 ‘/— PLAN

EXTERIEUR

%XA:
% R
Yoo

C=0siR>020m - COUPE

—O)—>

Figure A4 : allége en retrait dlune fagade entiérement vitrée

Al.4. Facade inclinée plane ou courbe sur plusieurs niveaux
(partie opaque et partie vision)
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POINT DANCRAGE
DE CALCUL DE L'ANGLE

PLAN
EXTERIEUR

COUPE
Figure A6 : facade inclinée vers l'extérieur

Facade inclinée vers llintérieur (figure A5):
Quelle que soit la valeur d&°, on applique la régle générale du paragraphe 1.1.

Facade inclinée vers llextérieur (figure AB) :

Siam 15: on applique les régles de facades, on mesure C selon la verticale et D est égal a O.

Si aL 1%: la facade du niveau inférieur au niveau incliné doit étre pare-flammes Qud& degré
identique au degré exigé pour la stabilité au feu de la structure du batiment, avec un maximum pare-flammes

1h ou E 60.

Al.5. Garde-corps

lls sont pris en compte pour la mesure de C slils répondent aux exigences du paragraphe 1.2.1. Toutefois
des orifices ponctuels d!écoulement dleaux pluviales, de diamétre maximal de 80 mm, peuvent traverser ces

garde-corps.

PLAN

| EXTERIEUR

Orifices ponctuels
d’écoulement
d’eaux pluviales

"y C
i

D—>
1 COUPE

Figure A7 : garde-corps

Al.6. Fenétres et portes-fenétres
Les parties ouvrantes de ces éléments ne sont pas prises en compte pour la mesure de C.
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Al.7. D variable sur la largeur d!une baie

En présence d!un balcon ou d!une avancée, placés devant une baie et répondant aux exigences d
paragraphe 1.2.2. D est la plus courte distance mesurée au droit de la baie, perpendiculairement a la facads
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ANNEXE A2

ESSAIS POUR LA DETERMINATION
DE LA CHALEUR DE COMBUSTION MOBILISABLE

La séquence suivante doit étre réalisée :

1. Mesure du pouvoir calorifique supérieur P@8RJ/kg) du matériau concerné. La masse volumique du
matériaur, en kg/ni est fournie par le demandeur de l'essai.

2. Réalisation d'un essai suivant le programme thermique normalisé @uteaire, sur une éprouvette de
dimensions 0,30 x 0,40 métre et d!épaissgunétre. Cette epaisseuy est déterminée par le laboratoire sur
proposition du demandeur. Elle tient compte de la nature du matériau et des differentes épaisseurs utilisées
Elle est choisie pour que l!épaisseur résiduelleog au moins de 5 mm ou qu'elle permette l'application de la
formule du point 4.

3. A llissue de latb) heure dlexposition, extinction rapide au L€ refroidissement de I!'éprouvette.

En fonction du comportement du matériau examiné pendant l'essai, on distingue deux cas qui vont influer
sur le mode de détermination de la quantité de chaleur mobilisable :

" cas 1: le matériau ne slest pas déformé et comporte une épaisseur partielle non endommagée ;

cas 2: le matériau slest déformé et il est impossible de distinguer entre partie endommagée et partie non
endommagée.

Cas 1:

1. L!éprouvette est brossée sur la face exposée pour éliminer la partie du matériau totalement carbonisée

2. Mesure des épaisseurs (en) et ¢ (m) (voir figure 1) aprés une coupe orthogonale aux deux faces
principales dans l'axe longitudinal de I!éprouvette :

e, épaisseur de l'éprouvette non endommagée par le feu;

e, épaisseur moyenne endommagée par le feu;

e, épaisseur du matériau solide disparu pendant llessai ou éliminé par brossage apres llessai (car nor
adhérente a.p
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Figure 1

3. Détermination de la masse volumigue du matériau endommagé d!épajsgalirpar prélevement d!un
élément de surface de 0,02 rsoit r, (kg/m?).

4. Mesure du pouvoir calorifique supérieur du matériau endommagé (RO&g).
La chaleur de combustion mobilisable pour 1 kg de matériau est:
CCM=Tr,(e,"e,) x PCS" re,x PCS]/r,e, (MI/kg):

Cas 2:

1. Broyage et pesage de llintégralité de I'éprouvette.

2. Mesure du pouvoir calorifique supérieur R@®8J/kg) et de la masse volumique (kg/n?) du matériau
broyé. Ce matériau résiduel est placé dans un caisson de dimensions 0,4 x 0,3 (m) afin de déterminer
['épaisseur résiduelle conventionnelleuélisée dans la formule ci-dessous.

3. La chaleur de combustion mobilisable pour 1 kg de matériau est:
CCM =PCS" (relr.,e) x PCS (MJ/kg).

ANNEXE A3

TERMINOLOGIE

Baie.

Toute ouverture pratiquée dans un mur ou dans une toiture ayant pour objet le passage des personnes c
['éclairage des locaux.

Baie vitrée.

Toute ouverture pratiquée dans un mur ou dans une toiture avec un remplissage par un vitrage (porte
extérieure, fenétre, vasistas, lucarne, soupirail...).

Bardage rapporté.

Ensemble constitué d!éléments manufactu_rés de parement (plaques, clins, ardoises, tu.iles, bardeaux, carreau
dalles...) fixés sur une ossature, elle-méme fixée a un support en béton ou en magonnerie. Le bardage compor
au dos du parement une lame dlair ventilée qulil y ait ou non un isolant.

Chéssis vision.

Partie fixe dlélément de remplissage transparent permettant la vue a llextérieur.

Contre-parement feu.

Il slagit dlun contre-parement isolant du point de vue du feu, associé a une tole dlacier, a savoir :

" plagues de laine minérale de roche de masse volumique minimale de 70ekgdhdpaisseur minimale
25 mm;

" plagues de platre d!épaisseur minimale 18 mm;
" plagues de silicate de calcium d!épaisseur minimale 18 mm.
Elément de remplissage.

Elément en feuille, plague ou panneau, simple ou composé (type EdR), destiné a slintégrer dans les
menuiseries pour constituer la facade du béatiment.

Les éléments de remplissage peuvent étre opaques, translucides ou transparents y compris dans le cas d
baies et des fenétres.

Elément de remplissage « EdR feu ».

Elément de remplissage de facade (EdR) de la famille CB-E, version feu, conforme au cahier CSTB
3076 d!octobre 1998, comportant depuis llintérieur :
" soit une téle acier de 1,5 mm d!épaisseur minimale et un contre-parement feu conforme a llexigence
ci-dessus ;

soit une tole d'acier de 1,5 mm d!épaisseur minimale et 40 mm au moins de laine minérale de roche de
masse volumique supérieure ou égale a 90 kg/m
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Si I'EdR est placé uniguement en allege, une tble dlacier de 0,75 mm d!épaisseur est suffisante.

Facade légere.

Facade constituée d!une ou plusieurs parois, dont la paroi extérieure, au moins, est caractérisée par un
masse faible, généralement inférieure a 100 kg/m

Facade légére « double peau ».

Facade légere vitréee ou partiellement vitrée constituée de deux fagades légeres a ossatures indépendante
séparées par une lame dlair d!épaisseur minimale de 200 mm et ancrées a la structure primaire du batimen
assurant a elles deux la fonction «facade ».

Facade rideau.

Facade légére constituée dlune ou plusieurs parois situées entierement en avant des nez de plancher.

Facade semi-rideau.

Ensembles menuisés constituant la paroi extérieure d!une facade, mais dont certaines zones, en particulie
celles situées devant les alleges et trumeaux en béton ou magonnés, n'assurent pas a elles seules l'etanchéit
llair et/ou a lleau alors que d'autres (partie vision) assurent ce role.

Fenétres.

Ensemble constitué de un ou plusieurs vantaux et/ou parties fixes, séparés par des parties dormante
(meneaux ou traverses), le tout étant préfabriqué en atelier et livré tout monté sur le chantier.

Garde-corps.

Dispositif, plein ou ajouré, de protection contre les chutes, a hauteur d'appui.

Jonction facade/plancher.

Dispositif intérieur placé entre le nez de plancher et la facade.

Matériau combustible.

Tout matériau autre que ceux classés Al.

Menuiserie.

Encadrement, ouvrant ou dormant, destiné a recevoir un élément de remplissage.

Panneau de facade ou ensemble menuisé.

Elément fixe ou ouvrant, équipé dlune ou plusieurs fenétres, rempli dlun vitrage fixe ou autre matériau.

Revétement extérieur de facade.

Matériau constituant la couche extérieure de la facade, dont la surface est visible.

Store.

Rideau de toile ou a lamelles, intérieur, extérieur ou inseré entre vitrages, destiné a contrdler le passage de |
lumieére a travers une baie.

Tableau de baie.

Retour de paroi a la périphérie dlune baie, compris entre la menuiserie et le nu extérieur de la facade.

Vétage.

Ensemble constitué d!'eléments manufacturés de parement, avec ou sans isolant posé préalablemen
consistant a fixer mécaniquement en face externe d!un mur des éléments manufacturés sans ossature lourde
lame dlair ventilée. Les vétages sur liteaux sont assimilés aux bardages.

Véture.

Systeme dlisolation extérieure a base de composants manufacturés associant un parement et un isolant sa
lame d!air.

Volet.

Panneau mobile d!une fermeture extérieure de baie.



